附件
轮胎产品质量省监督抽查结果汇总表
	序号
	产品名称
	企业名称
	生产日期
	规格
型号
	商标
	抽查
结果
	不合格项目
	承检单位

	1
	轮胎
	日照悍马轮胎有限公司
	2013/4/13
	6.00-14LT-8PR 95/90K
	重九
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	2
	轮胎
	诸城市国信橡胶有限公司
	2013/03 2013/04
	6.50-16LT-10PR 107/103K
	驭通
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	3
	轮胎
	潍坊龙山轮胎有限公司
	2013/10/12
	6.50-16LT-12PR 110/105K
	龙山
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	4
	轮胎
	山东奥通轮胎有限公司
	2013/3/13
	8.25-16LT-14PR 126/122K
	回钱
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	5
	轮胎
	德州玲珑轮胎有限公司
	2013/4/13
	8.25R16LT-14PR 126/122L
	玲珑
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	6
	轮胎
	山东永盛橡胶集团有限公司
	2013/1/13
	195/70R15C-8PR（R）
	NORDEXX
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	7
	轮胎
	山东奥戈瑞轮胎有限公司
	2013/4/13
	7.50R16LT-14PR 122/118L
	奥戈瑞
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	8
	轮胎
	盛泰集团有限公司
	2013/12/12
	8.25R16LT-16PR 128/124K
	三A
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	9
	轮胎
	山东银宝轮胎集团有限公司
	2013/3/13
	7.50R16LT-14PR 122/118K
	银宝
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	10
	轮胎
	东营市天通橡塑有限责任公司
	2013/02 2013/03
	7.00-16LT-10PR 111/106K
	TIAN TONG
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	11
	轮胎
	山东国风橡塑有限公司
	2013/4/13
	185R14C-8PR 102/100P
	GOFORM
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	12
	轮胎
	山东恒宇橡胶有限公司
	2013/4/13
	7.50R16LT-14PR 122/118L
	百亿达
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	13
	轮胎
	山东双王橡胶有限公司
	2013/4/13
	195R14C-8PR 105/103S
	双王
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	14
	轮胎
	倍耐力轮胎有限公司
	2013/4/13
	P195/65R15 91H
	PIRELLI
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	15
	轮胎
	山东八一轮胎制造有限公司
	2013/12/12
	7.50R16LT-14PR 122/118K
	八亿
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	16
	轮胎
	青岛耐克森轮胎有限公司
	2013/4/13
	195R14LT-8PR 106/104R
	NEXEN
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	17
	轮胎
	威海中威橡胶有限公司
	2013/3/13
	6.50-16LT-10PR 107/103K
	中威
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	18
	轮胎
	龙口兴隆轮胎有限公司
	2013/4/13
	8.25-16LT-14PR（K）
	龙林
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	19
	轮胎
	山东豪克国际橡胶工业有限公司
	2013/4/13
	7.50R16LT-14PR 122/118L
	舒玛
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	20
	轮胎
	青岛双星轮胎工业有限公司
	2013/4/13
	7.50R16LT-14PR 122/118K
	双星
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	21
	轮胎
	青岛森麒麟轮胎有限公司
	2013/4/13
	185R14C-8PR 102/100Q
	LANDSAIL
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	22
	轮胎
	赛轮股份有限公司
	2013/3/13
	7.00R16LT-14PR 118/114L
	SAILUN
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	23
	轮胎
	山东安驰轮胎有限公司
	2013/4/13
	7.00R16LT-14PR 118/114L
	三工
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	24
	轮胎
	兴源轮胎集团有限公司
	2013/4/13
	8.25R16LT-16PR 128/124M
	国宝
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	25
	轮胎
	山东恒丰橡塑有限公司
	2013/5/13
	7.00R16LT-14PR 118/114M
	瑞福莱
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	26
	轮胎
	固铂成山（山东）轮胎有限公司
	2013/4/13
	7.00R16LT-10PR 111/107N
	成山
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	27
	轮胎
	三角轮胎股份有限公司
	2013/4/13
	7.50R16LT-14PR 122/118L
	三角
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	28
	轮胎
	山东金宇轮胎有限公司
	2013/5/13
	7.50R16LT-14PR 122/118K
	金宇
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	29
	轮胎
	东洋轮胎（诸城）有限公司
	2013/11/12
	8.25R16LT-16PR 128/124L
	SILVER STONE
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心

	30
	轮胎
	德瑞宝轮胎有限公司
	2013/4/13
	7.50R16LT-14PR 122/118L
	德瑞宝
	合格
	　
	国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心


